
Corning CellBIND 表面は低血清や無血清培地といった、厳しい培養条件下での細胞接着を促進し、高い細胞収量を実現し

ます。コーニングが開発したこの技術は、培養表面を処理する工程でマイクロウェーブプラズマを使用します。この工程では、

細胞培養表面処理に大量の酸素原子を取り入れて、親水性と表面の安定性を高めることにより、細胞接着性が向上します。

培養細胞の回収方法
培養細胞の播種と回収は従来と同様の方法で行います。酵

素の有無を問わず、どの細胞分散液でも Corning CellBIND
表面から細胞を剝がすことができます。例えば、トリプシン

– EDTA、Accutase®、Versene®、Dispase、 ク エ ン 酸 –
生理食塩水などが使用できます。Dispase や Versene など

の細胞分散液は、細胞を播種する前に遠心して除く必要が

あります。

Corning CellBIND表面で実績のあるセルライン

利点
 ◗ 細胞接着性を向上させることで、細胞増殖が促進され、
収量が増加します。

 ◗ 細胞接着がより均一で、むらが出ません。

 ◗ より短時間で細胞を低血清や無血清条件に馴化させます。

 ◗ ローラーボトルにおいて、コンフルエントな状態の培養細
胞が早期に剝れるのを防止します。

 ◗ 時間と費用がかかる上に不安定な生物学的コーティングの
代替として期待できます。

 ◗ 冷蔵や特別な取り扱いを必要とせず、室温で安定です。

高い品質基準
 ◗ 透明ポリスチレン製です。

 ◗ 均一性と再現性について厳しい品質管理試験を実施して
います。

 ◗ 品質保証とトレースを行うためのロットナンバーが印字さ
れています。

 ◗ 通常の細胞培養表面処理品と区別し、混在しないように
CellBIND のロゴが印字されています。

 ◗ ノンパイロジェニック、滅菌済みです。

Corning® CellBIND® surface

Corning CellBIND 表面
細胞接着を向上する細胞表面
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以下のアプリケーションノートは www.corning.com/lifesciences から入手することができます。これらの資料は CellBIND
製品の利点を示しています。

 ◗ Corning® CellBIND® Surface：An Improved Surface for Enhanced Cell Attachment (CLS-AN-057)

 ◗ Enhanced Attachment of LNCaP Cells to the Corning CellBIND Surface (CLS-AN-048)

 ◗ The Synergistic Effect of HEK 293 Cells Grown in Serum-free Medium with the Corning CellBIND Surface (CLS-
AN-049)

 ◗ Enhanced Survival of LNCaP Cells Following Cryo- preservation Using the CryoStor™ CS5 Preservation Solution 
and Corning CellBIND Surface (CLS-AN-084)

Corning CellBIND Surface: An Improved Surface for Enhanced Cell Attachment (CLS-AN-057)
 ◗ 細胞接着目的での生物学的コーティングが不要

 ◗ 低血清下での細胞増殖とタンパク質産生が可能

 ◗ 接着が難しいセルラインの接着、細胞収量の向上

 ◗ 単離した初代細胞のリカバリー率の向上

 ◗ 正確なハンドリングや自動化に最適

 ◗ 特別な保管や取扱いが不要

解凍後 24 時間および 168 時間の標準条件
下での総細胞収量。播種密度は 1.0 x 106 細
胞 / フラスコ。24 時間のデータは 3 つの独
立した実験からの平均値±標準誤差を示す。
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Enhanced Attachment of LNCaP Cells to the Corning CellBIND Surface (CLS-AN-048)
 ◗ 標準的な細胞培養表面と比較して、CellBIND 表面は培養 24 時間後に平均 49% 多くの LNCaP 細胞が接着

 ◗ CellBIND 表面に LNCaP 細胞を播種すると、標準的な細胞培養表面と比較して 7 日後の細胞回収率が平均で 64% 向上

 ◗ CellBIND 表面は LNCaP 細胞の接着性を向上させ、標準的な細胞培養表面と比較して、細胞がより「広がった」形態を示し、
より均一に分布

LNCaP 細胞を標準的な細胞培養表
面（左）と Corning CellBIND 表面

（右）の T-25 フラスコに播種して
24 時間後の顕微鏡画像（× 100）

標準的な細胞培養表面 Corning CellBIND 表面
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The Synergistic Effect of HEK 293 Cells Grown in Serum-free Medium with the Corning® CellBIND® 
Surface (CLS-AN-049)
 ◗ 無血清条件で CellBIND 表面に播種した HEK 293 細胞は、正常な細胞形態を維持

 ◗ 標準的な細胞培養表面と比較して、CellBIND 表面は培養 96 時間後に平均 69% 多くの HEK 293 細胞が接着

 ◗ CellBIND 表面は、研究全体を通してトータルでより高い細胞収量を実現

HEK 293 細胞を無血清条件
で標準的な細胞培養表面（左）
とCorning CellBIND 表面（右）
に播種して 24 時間後の顕微
鏡画像（× 100）

標準的な細胞培養表面 Corning CellBIND 表面

Enhanced Survival of LNCaP Cells Following Cryo- preservation Using the CryoStor™ CS5 Preservation 
Solution and Corning CellBIND Surface (CLS-AN-084)
 ◗ CellBIND 表面と BioLife Solutions の CryoStor CS5 凍結保存液を組み合わせることで、凍結保存後の LNCaP 細胞の生存
率が大幅に向上

 ◗ CryoStor CS5 凍結保存液と CellBIND 表面を組み合わせることで、凍結保存プロセスにおいてタンパク質や血清の必要性
がなくなり、動物由来の血清やタンパク質の使用に伴うコストとリスクが低減

凍結保存していた LNCaP 細胞の融解後 24 時間にお
ける生存と T-25 フラスコでの接着。生存率は血球計
算盤での直接計数で測定し、結果は標準条件で培養
した細胞（青色の列）に正規化。データは、コーニン
グの研究者によって実施された 3 つの独立した実験の
平均値±標準偏差（各グループにつき N = 3 回の繰り
返し）。

凍結保存していた LNCaP 細胞の融解後 24 時間にお
ける生存と 96 ウェルプレートでの接着。生存率は
alamarBlue™ アッセイを用いて測定され、結果は標
準条件下で培養した細胞（青色の列）に正規化。デー
タは、BioLife Solutions の研究者によって実施され
た 3 つの独立した実験の平均値±標準偏差（各グルー
プにつき N = 3 回の繰り返し）。
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製品情報

Corning® CellBIND® 表面

カタログ 
番号 仕様

包装 
（個 /包）

1ケース 
（個）

メーカー希望小売価格（円）
単価 ケース価格

ローラーボトル
3907 CellBIND 表面ローラーボトル、850 cm2 イージーグリップキャップ付、滅菌済 2 40 2,722 108,880
431329 CellBIND 表面ローラーボトル、850 cm2 イージーグリップベントキャップ付、滅菌済 2 40 2,939 117,530
431344 CellBIND 表面ローラーボトル、850 cm2 イージーグリップキャップ付、滅菌済 22 44 2,730 120,100
431134 CellBIND 表面拡大表面ローラーボトル、1,700 cm2 イージーグリップキャップ付、滅菌済 20 20 3,147 62,940

フラスコ
3289 CellBIND 表面 25 cm2 フラスコ、カントネック、ベントキャップ付、滅菌済 20 200 383 76,600
3290 CellBIND 表面 75 cm2 フラスコ、カントネック、ベントキャップ付、滅菌済 5 100 617 61,700
3291 CellBIND 表面 150 cm2 フラスコ、カントネック、ベントキャップ付、滅菌済 5 50 1,366 68,300
3292 CellBIND 表面 175 cm2 フラスコ、アングルネック、ベントキャップ付、滅菌済 5 50 1,444 72,200
431328 CellBIND 表面 175 cm2 フラスコ、バーコード付、アングルネック、ベントキャップ付、滅菌済 7 84 1,623 136,300
3293 CellBIND 表面 225 cm2 フラスコ、アングルネック、ベントキャップ付、滅菌済 5 25 1,508 37,700
10020 HYPERFlask® Ｍ CellBIND表面 バーコード付、滅菌済 4 4 14,000 56,000
10030 HYPERFlask Ｍ CellBIND表面 バーコード付、滅菌済 1 4 14,650 58,600
10034 HYPERFlask M CellBIND表面 バーコード付、滅菌済 4 24 13,259 318,200

Corning CellSTACK®
3330 CellBIND 表面 CellSTACK® 1チャンバー 培養面積 636 cm2、ベントキャップ付、滅菌済 1 8 14,692 117,530
3310 CellBIND 表面 CellSTACK 2チャンバー 培養面積 1,272 cm2、ベントキャップ付、滅菌済 1 5 20,952 104,760
3311 CellBIND 表面 CellSTACK 5チャンバー 培養面積 3,180 cm2、ベントキャップ付、滅菌済 1 2 31,470 62,940
3312 CellBIND 表面 CellSTACK 10チャンバー 培養面積 6,360 cm2、ベントキャップ付、滅菌済 1 2 51,450 102,900
3320 CellBIND 表面 CellSTACK 10チャンバー 培養面積 6,360 cm2、ベントキャップ付、滅菌済 1 6 48,189 289,130
3321 CellBIND 表面 CellSTACK 40チャンバー 培養面積 25,440 cm2、ベントキャップ付、滅菌済 1 2 178,190 356,380

Corning HYPERStack®
20012 HYPERStack 12段、CellBIND 表面 培養面積 6,000 cm2、滅菌済 1 4 110,385 441,540
20036 HYPERStack 36段、CellBIND 表面 培養面積 18,000 cm2、滅菌済 1 2 233,750 467,500

ディッシュ
3294 CellBIND 表面ディッシュ 35× 100 mm、滅菌済 10 210 107 22,400
3295 CellBIND 表面ディッシュ 60× 150 mm、滅菌済 7 126 130 16,300

マルチプルウェルプレート
3335 CellBIND 表面 6ウェルプレート、透明、フタ付、滅菌済 5 50 684 34,200
3336 CellBIND 表面 12ウェルプレート、透明、フタ付、滅菌済 5 50 744 37,200
3337 CellBIND 表面 24ウェルプレート、透明、フタ付、滅菌済 5 50 910 45,500
3338 CellBIND 表面 48ウェルプレート、透明、フタ付、滅菌済 5 50 862 43,100
3300 CellBIND 表面 96ウェルプレート、透明、フタ付、滅菌済 5 50 730 36,500
3340 CellBIND 表面 96ウェルプレート、黒クリアボトム、フタ付、滅菌済 5 50 2,234 111,660

マイクロキャリア
3779 CellBIND 表面マイクロキャリア 10 g 1 1 15,650 15,650
4620 CellBIND 表面マイクロキャリア 100 g 1 1 113,820 113,820
4621 CellBIND 表面マイクロキャリア 500 g 1 1 479,220 479,220

総販売元
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•  価格は 2026年 4月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
•  商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
•  For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks. 

All other trademarks are the property of their respective owners.
•  保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。 
診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。 
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。 コーニングジャパン株式会社

 ライフサイエンス事業部
 〒107-0052　東京都港区赤坂 1-11-44　赤坂インターシティ7階
Tel：03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
 CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel：03-3586-1268
 ScientificSupportJP@corning.com

https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences.html
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